




















YÜZEY İŞLEM KARŞILAŞTIRMASI
SURFACE TREATMENT COMPARSION
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Sertlik Derinliği / Hardness Depth (mm) Nitrasyon / Nitriding 1.8550
Nitrasyon / Nitriding 1.7225
İndüksiyon / Induction Hard. 1.7225
Bimetalik / Bimetallic




























